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Praxismerkblatt

859

mit
Fotokatalyse
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Betonacryl OS

859

Reinacrylat-Schutzbeschichtung gemali
0OS 2 (OS B) und OS 4 (OS C), stumpfmatt,
fotokatalytisch wirksam, flr aul3en

Eigenschaften

Wetterbestandige, hochwertige
Schutzbeschichtung geman

DIN EN 1504-2, mit geringer
Verschmutzungsneigung. Weil3,
stumpfmatt, alkalibestéandig, mit
hohem Deckvermégen und
hoher Schutzfunktion gegen
aggressive Luftschadstoffe, z. B.
Kohlendioxid. Fotokatalytisch
wirksame Bestandteile zerset-
zen feinste organische Partikel
an der Oberflache. Gemaf DIN
EN 1504-2 unter Berticksichti-
gung der DIN V 18026 sowie der
DAfStb-Rili, in Verbindung mit
Beton-Hydrophobierung 823
einsetzbar als Oberflachen-
schutzsystem OS 2 (OS B)
sowie in Kombination mit PCC-
Feinspachtel 804 als OS 4

(OS C).

Betonacryl OS 859 kann bei
Bedarf als ,Protect-Qualitat” —
werkseitig mit Filmkonservierung
ausgerustet — bestellt werden.

Anwendungsbereich

Fur dauerhafte, wetterbestan-
dige Schutzbeschichtungen auf
neuen, alten oder in Stand ge-
setzten Betonflachen.

Darlber hinaus auch auf tragfa-
higen Untergriinden, z. B. Putz
(MG PII, PIIl), Faserzement
sowie organisch gebundene
Putze, intakte Dispersionsfar-
benanstriche u. A. auRen.

Auf Flachen mit lang anhalten-
der Feuchtebelastung (abhangig
von Standort und Konstruktion)
besteht ein Algen- bzw. Pilzbe-
fall-Risiko. Fur diese Flachen
empfehlen wir, Betonacryl OS
859 als "Protect-Qualitat" einzu-
setzen (weitere Angaben hierzu
unter Hinweis beachten).

Werkstoffbeschreibung

Standardfarbton: 0095 weil3
Uber das Brillux Farbsystem
sind helle Farbtdne mischbar.
Weitere Farbttne auf Anfrage.
Glanzgrad: stumpfmatt
Werkstoffbasis: Reinacrylat-
Copolymer

Weitere Angaben:

Siehe nachfolgende Tabelle
,CE-Kennzeichnung".

Dichte: Ca. 1,48 g/cm3
Verpackung: 15|

Verarbeitung

Verdinnung

Betonacryl OS 859 ist verarbei-
tungsfertig eingestellt. Je nach
Auftragsart, Witterung und
Untergrund bis max. 5 % mit
Wasser verdinnen.

Abtdnen
Nicht abtonen.

Vertraglichkeit

Nur mischbar mit gleichartigen
und den in diesem Praxismerk-
blatt dafiir vorgesehen Materia-
lien.

Auftrag

Betonacryl OS 859 kann im
Streich-, Roll- und Airless-
Spritzverfahren verarbeitet wer-
den. Vor der Verarbeitung
grundlich aufrithren. Zur Spritz-
verarbeitung bei Bedarf mit
Wasser einstellen. (Hinweise zu
.Protect” beachten).
Erstklassige Ergebnisse bei ho-
her Wirtschaftlichkeit lassen sich
auch durch nebelarmes Airless-
Spritzen erzielen. Weitere Infos
hierzu im Informationsblatt 2ns2.

Verbrauch

Fur einfache Fassadenanstriche
ca. 130-150 ml/m?2 je Anstrich
auf glatten Untergrinden. Bei
rauen Flachen erhéht sich der
Verbrauch entsprechend.
Genaue Verbrauchsmengen
durch Probeauftrag am Objekt
ermitteln.

Bei Schutzbeschichtungen auf
Beton gemald Oberflachen-
schutzsystem OS 2 (OS B) bzw.
OS 4 (OS C) sind mindestens
zwei Anstriche erforderlich. Die
weiteren Angaben in den Verar-
beitungsrichtlinien OS2 bzw.
0S4 gemal DIN V 18 026
beachten.

Stand: 10.07.2013
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Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +8 °C bis max.

+30 °C Luft-, Untergrund- und
Werkstofftemperatur, auch wéh-
rend der Trocknung, verarbeiten.
Mindestens 3 °C lber Taupunkt-
temperatur verarbeiten. Die re-
lative Luftfeuchte darf 80 % nicht
Ubersteigen.

Werkzeugreinigung
Nach Gebrauch sofort mit
Wasser.

Trocknung
(+20 °C, 65 %r. F.)

Bei einfachem Fassadenanstrich
Uberarbeitbar nach ca. 12 Stun-
den. Bei niedrigerer Temperatur
und/ oder héherer Luftfeuchtig-
keit langere Trocknungszeit be-
riicksichtigen.

Airless-Spritzdaten

Wartezeit gemafR OS 2 ( OS B)

- bis zur Uberarbreitung von
Beton-Hydrophobierung 823
bei +10 °C mind. 12 Stunden,
bei +30 °C mind. 4 Stunden

- bis zur Uberarbeitung mit sich
selbst
bei +10 °C mind. 24 Stunden,
bei +30 °C mind. 4 Stunden

Wartezeit gemall OS 4 (OS C)
- bis zur Uberarbeitung von
PCC-Feinspachtel 804
mind. 24 Stunden
- bis zur Uberarbeitung mit sich
selbst
bei +10 °C mind. 24 Stunden,
bei +30 °C mind. 4 Stunden

Lagerung

Kihl und frostfrei. Anbruchge-
binde dicht verschlielRen.

Deklaration
Hinweis: Spritznebel nicht ein-
atmen.

Wassergefahrdungsklasse
WGK 1, nach VwVwS.

Produkt-Code
M-DFO02.

Es gelten die Angaben im
aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Dusenbohrung
Inch mm

Disenwinkel

Druck bar

Verdiinnung

0,021-0,027 | 0,53-0,69

40°-80°

ca. 160

ca.5-10%

Airless Spritzdaten fiir nebelarme Fassadenbeschichtungen mit z. B. Wagner SuperFinish 31

Disenbohrung Spritzwinkel Druck (bar) Verdlnnung
. . mit ohne
inch mm Staudruck Spritzdruck Heizschlauch Heizschlauch
0,027 0,69 40° ca. 150-200 | ca. 100-130 | Unverdunnt 5%
gof. bis 5 %

Weitere Informationen sowie Bestellangaben zum Zubeh6r sind in dem Informationsblatt ,Nebelarmes
Airless-Spritzen 2ns2" zusammengefasst.
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Beschichtungsaufbau

Untergrundvorbehandlung
Der Untergrund muss fest,
trocken, sauber, tragfahig und
frei von Ausblihungen, Sinter-
schichten, Trennmitteln, korrosi-
onsfordernden Bestandteilen
oder sonstigen Verbund storen-
den Zwischenschichten sein.
Mehlkornschichten auf Betonfla-
chen mechanisch oder durch
Druckwasserstrahlen entfernen.
Vorhandene Beschichtungen auf
Eignung, Trag- und Haftfahigkeit
prufen.

Vorhandene Verschmutzungen
und nicht geeignete Schichten,
z. B. elastische und lackartige
Beschichtungen sowie nicht in-
takte und ungeeignete Be-
schichtungen, durch geeignetes
objektbezogenes Verfahren
entfernen und nach Vorschrift
entsorgen. Der Untergrund muss
eine ausreichende Rauigkeit
aufweisen. Glatte und dichte
Untergriinde anschleifen und
séubern.

Pilz- und algenbefallene Flachen
grundlich reinigen und mit Uni-
versal-Desinfektionsmittel 542 *
nachbehandeln. (* Biozide
sicher verwenden. Vor
Gebrauch stets Kennzeichnung
und Produktinformation lesen.)
Nachputzstellen fachgerecht flu-
atieren. Schadhafte Betonfla-
chen mit den Materialien des
Brillux Betonschutz-Systems in
Stand setzen. Den Untergrund je
nach Erfordernis grundieren
und/oder zwischenbeschichten.
Siehe auch VOB Teil C,
DIN18363, Absatz 3.

Beschichtungsaufbau geméaR Oberflachenschutzsystem OS 2 (OS B)

Untergrinde

Grundierung

Zwischenbeschichtung

Schlussbeschichtung

intakte, saugfahige
Betonflachen

Beton-Hydrophobierung
823

Betonacryl OS 859

Betonacryl OS 859

Beschichtungsaufbau gemaR Oberflachenschutzsystem OS 4 (OS C)

Untergriinde

Spachtelung

Zwischenbeschichtung

Schlussbeschichtung

intakte bzw. instand
gesetzte Betonflachen

ganzflachig mit PCC-
Feinspachtel 804

Betonacryl OS 859

Betonacryl OS 859
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Renovierungsbeschichtung bzw. einfacher Fassadenanstrich

Untergriinde

Grundanstrich

Zwischenanstrich

Schlussanstrich

normal saugende
Untergriinde auf3en,
z. B. AuBBenputz (MG

3)
PIl, PIII), Beton 505

je nach Erfordernis
Grundierkonzentrat ELF
938, 1 : 4 verdinnt oder
Lacryl Tiefgrund ELF

stark saugende Unter-
grinde auf3en, z. B.
AuRRenputz (MG PII,
PIll), Beton®

je nach Erfordernis
Lacryl Tiefgrund ELF
595 oder Tiefgrund 545

intakte organische
Beschichtungen, z.B.
Dispersionsfarben,
Kunstharzputze,
Polymerisatharz-
anstriche

Haftgrund LF 3720 ¥

Betonacryl OS 859

neue unbehandelte,
asbestfreie Faser-
zementplatten ?

2K-Epoxi-Haftgrund 855

Betonacryl OS 859

D Schadstellen vor dem Grundanstrich mit Tiefgrund 545 oder Lacryl Tiefgrund ELF 595 grundieren.

2 Den Grundanstrich allseitig, inkl. der Schnittstellen, satt und deckend ausfiihren.

% Bei dichtem, nicht bzw. schwach saugendem Beton, z. B. Betonfertigteile, gegebenenfalls Probe-
flachen mit Haftgrund LF 3720 anlegen.

Hinweise

Helle Farbténe auf Beton

Zur Vermeidung von Tempera-
turspannungen sollten die Be-
schichtungen auf Stahlbeton
ausschlie3lich in hellen bis mitt-
leren Farbtonen erfolgen. Das
gilt besonders fir bereits ge-
schadigte Betonflachen.

Keine Haftung bei Salzaus-
blihungen

Fur eine dauerhafte Haftung der
Beschichtung auf Flachen mit
Salzausbliihungen kann keine
Gewaébhrleistung tbernommen
werden.

Kalkausblihungen auf Beton
An Betonfassadenflachen be-
steht das Risiko von Kalkausbli-
hungen. Durch einen geschlos-
senen Beschichtungsfilm wird
der Wasserzutritt von auf3en
unterbunden und dieses Risiko
minimiert. Zur Erzielung einer
geschlossenen Beschichtung
mussen im Vorfeld vorhandene
Poren, Lunker und Kiesnester
durch z. B. Spachtelung mit
Beton-Lunkerspachtel 782 ver-
fullt werden. Bei vorhandenen
Rissen sind risstiberbriickende
Beschichtungssysteme mit z. B.
Betonfinish 839 oder Betonelast
OS 862 einzusetzen.

Schutz der Beschichtung
Nicht bei direkter Sonnenein-
strahlung, aufgeheizten Unter-
grinden, starkem Wind, Regen
usw. auftragen. Falls erforder-
lich, SchutzmalRnahmen ergrei-
fen.

Ausfiihrung in brillanten bzw.
intensiven Farbténen

Brillante, reine Intensivfarbtone,
z. B. in den Bereichen Gelb,
Orange, Rot, Magenta und Gelb-
griin besitzen pigmentbedingt
ein geringeres Deckvermdgen.
Wir empfehlen bei kritischen
Farbtdnen in diesen Bereichen
einen abgestimmten Grund-
farbton (Basecode) voll deckend
vorzustreichen. DarlUber hinaus
kénnen Uber den Regelaufbau
hinaus zusétzliche Anstriche
erforderlich sein.
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Als , Protect-Qualitat”

Die mit ,Protect" gekennzeich-
nete Qualitat ist werkseitig mit
Filmkonservierung gegen Algen-
und Pilzbefall ausgeristet und
sollte daher nur auf3en einge-
setzt werden. Eine Spritzverar-
beitung ist im nebelarmen Air-
less-Spritzverfahren auf senk-
rechten Flachen méglich. Spritz-
nebel nicht einatmen, geeignete
Schutzkleidung tragen. Die ein-
gesetzten Konservierungsmittel
minimieren bzw. verzégern das
Algen- bzw. Pilzbefall-Risiko.
Mit Filmkonservierung ausge-
rustete Fassadenfarben mussen
in ausreichender Schichtdicke
aufgetragen werden, wir emp-
fehlen, mindestens zwei Anstri-
che auszufuhren. Gemal dem
Stand der Technik kann ein
dauerhaftes Ausbleiben von
Algen- und Pilzbefall nicht
gewabhrleistet werden.

Beschichtung horizontaler,
nicht begangener Flachen
Zum besonderen Schutz hori-
zontaler, nicht begangener un-
beschichteter und saugfahiger
Betonflachen, z. B. Briistungs-
aufsichten, ist eine zweimalige
Grundierung mit 2K-Epoxi-Haft-
grund 855 auszuftihren. Die ho-
rizontalen Betonflachen missen
lunkerfrei sein und eine ausrei-
chende Ablaufneigung besitzen.
Den ersten Grundanstrich ent-
sprechend der Untergrundsaug-
fahigkeit bis max. 5 % mit Epoxi-
Verdinnung 854 verdinnen.
Den zweiten, noch nassen
Grundanstrich zusétzlich mit
Floortec Quarzsand 1526 ab-
streuen. Zwischen den einzel-
nen Grundanstrichen mindes-
tens 12 Stunden, hdchstens je-
doch 24 Stunden Trocknung
abwarten.

Schutzkolloide bei
Frihfeuchtebelastung

Bei friihzeitiger Feuchtebelas-
tung nach der Applikation (Tau-
wasser oder Regen) kdnnen
wasserlosliche Schutzkolloide
konzentriert aus dem Anstrich-
film herausgeldst werden und
sich an der Beschichtungsober-
flache als glanzende Ablaufer
darstellen. Beim Auftreten sol-
cher Ablaufer die Flachen nicht
direkt Gberarbeiten. Die was-
serldslichen Hilfsstoffe werden
durch weitere Feuchtebelastung
(Regen) selbsttatig wieder ab-
gewaschen. Soll trotzdem eine
direkte Uberarbeitung erfolgen
mussen die Ablaufspuren im
Vorfeld grindlich mit Wasser
abgewaschen werden. Zur Ver-
meidung die Beschichtungs-
arbeiten nur bei geeigneten
Witterungsverhaltnissen aus-
fuhren.

Verarbeitungsrichtlinie

Fir einen Systemaufbau als
Oberflachenschutzsystem OS 2
und OS 4 die Verarbeitungs-
richtlinie ,Angaben zur Ausfih-

rung geman DIN 18026, Anhang

A" und die DAfStb-Richtlinie
beachten.

Weitere Angaben
Die Angaben in den Praxis-

merkblattern der zur Anwendung
kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Fir weitere technische Aus-
kinfte steht Ihnen der Brillux
Beratungsdienst zur Verfligung.
Tel. +49 (0)251 7188-406

Tel. +49 (0)251 7188-158

Fax +49 (0)251 7188-106
tb@brillux.de

Erganzungsprodukte

- 2K-Epoxi-Haftgrund 855

- Beton-Hydrophobierung 823
- Grundierkonzentrat ELF 938
- Haftgrund LF 3720

- Lacryl Tiefgrund ELF 595

- PCC-Feinspachtel 804

- Tiefgrund 545
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CE-Kennzeichnung

C€

0754

Brillux GmbH & Co. KG
Weseler StralRe 401
D-48163 Minster
08

0754-CPD-08-0763
0859-1504-01

EN 1504-2

Oberflachenschutzprodukt
nach Tabelle ZA.1d

Gitterschnitt GtO

CO,-Durchlassigkeit Sq(COy) 65 m
Wasserdampfdurchlassigkeit Klasse Il
Wasseraufnahme w-Wert < 0,1 (kg/m2 x h>®)

Temperaturwechselvertraglichkeit | 1,0 (0,8) N/mmz?

AbreiRversuch zur Beurteilung der

2
Haftfestigkeit 2,8 N/mm

Brandverhalten Klasse E

Kinstliche Bewitterung keine sichtbaren Fehler

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert
auf intensiver Entwicklungsarbeit
und langjahriger praktischer Er-
fahrung. Der Inhalt bekundet
kein vertragliches Rechtsver-
héltnis. Der Verarbeiter/Kéufer
wird nicht davon entbunden, un-
sere Produkte auf ihre Eignung
fur die vorgesehene Anwendung
in eigener Verantwortung zu
prufen. Dariiber hinaus gelten
unsere Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage
dieses Praxismerkblattes mit
neuem Stand verlieren die bis-
herigen Angaben ihre Giltigkeit.
Die aktuelle Version ist im Inter-
net abrufbar.

Brillux

Postfach 16 40

48005 Munster

Tel. +49 (0)251 7188-0
Fax +49 (0)251 7188-105
www.brillux.de
info@brillux.de
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Abbildung 1
Beschichtungsaufbau gemar Oberflachenschutzsystem OS 2 (OS B)

1 Grundierung/Hydrophobierung
Beton-Hydrophobierung 823

2 Zwischenbeschichtung
Betonacryl OS 859

3 Schlussbeschichtung
Betonacryl OS 859
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Abbildung 2
Beschichtungsaufbau gemar Oberflachenschutzsystem OS 4 (OS C)

1 Spachtelung

Ganzflachige Spachtelung mit PCC-Feinspachtel 804
2 Zwischenbeschichtung

Betonacryl OS 859
3 Schlussbeschichtung

Betonacryl OS 859
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