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Histolith® Kalkschlamme

Verarbeitungsfahige Kalkschlamme auf Basis Kalkhydrat

CAPAROL

Produktbeschreibung

Verwendungszweck Kalkschlamme zum Fllen von Schwindrissen und zum Egalisieren der Oberflache speziell im Bereich
der Baudenkmalpflege.
Geeignet besonders flr die Beschichtung von kalkreichen Putzen sowie fiir die Renovierung von
saugféhigen, mineralischen Altanstrichen. In Verbindung mit Histolith® Schiammquarz auch zur
Spachtelung des Untergrundes.

Eigenschaften = gut fallend
0 wetterbestandig
1 lichtechte Pigmentierung
B hoch wasserdampfdurchlassig sq¢-Wert = 0,03 m
M nicht hydrophobiert
B spannungsarm

Materialbasis WeiBkalk, mineralische Pigmente und Flllstoffe, geringe organische Zusétze zur Verbesserung der
Wetterbestandigkeit und der Verarbeitung.

Verpackung/Gebindegré Ben 25 kg
Farbtdne Weif3

Werksabténung in vielen Farbténen auf Anfrage.Bei der SchluBbeschichtung auf zusammen-
hangenden Flachen nur Material gleicher Produktionsnummer verarbeiten oder Material
unterschiedlicher Produktionsnummern miteinander vermischen.

Selbstabtdnung mit kalkbestandigen Abtdnfarben und Trockenpigmenten mdglich. Die Pigment-
vertraglichkeit ist anhand einer Probe zu prifen.

Farbtonbestandigkeit geman BFS-Merkblatt Nr. 26:
Klasse: C
Gruppe: 1

Glanzgrad Tuchmatt

Lagerung Kuhl, aber frostfrei.

Technische Daten I Dichte: ca. 1,7 g/cm3
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Verarbeitung

Geeignete Untergriinde Die Untergriinde miissen fest, tragféhig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken
und saugféhig sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Untergrundvorbereitung Neue Putze der Mértelgruppen PI, Pll und PIll:
Standzeiten von Neuputzen vor der Beschichtung einhalten, bei der Mértelgruppe Pl mind. 4 Wochen,
bei den Mortelgruppen Pl und PlII mind. 2 Wochen. Sinterhaut mit Histolith® Fluat entfernen.
Alternativ kann Histolith® Kalkschldmme auch freskal ca. 24 Stunden nach dem Putzauftrag appliziert
werden. Bei der freskalen Verarbeitung kénnen bei geténten Beschichtungen Farbtonabweichungen
und Fleckenbildungen auftreten.

Alte ungestrichene Putze und alte mineralische Anstriche:
Oberflache gut reinigen. Minderfeste Schichten entfernen.

Putzausbesserungen:

Der Ausbesserungsmértel muB in seiner Art und seiner Struktur dem Altputz entsprechen.
Putzausbesserungen missen vor dem Anstrich gut abgebunden und ausgehartet sein. Alle
Putzausbesserungen mit Histolith® Fluat einstreichen und nachwaschen.

Natursteine:

Nur saugfahige Natursteine sind als Untergrund geeignet. Nach Méglichkeit eine Probeflache anlegen
und die Anstrichvertraglichkeit prifen. Oberflache gut reinigen. Minderfeste Schichten entfernen.
Absandende Natursteine vor dem Anstrich mit Histolith® Steinfestiger festigen.

Beachten:
Bei Natursteinen mit wasserldslichen Inhaltsstoffen kénnen diese auf der Anstrichoberflache
ausblihen und Flecken erzeugen.

Pilz- oder algenbefallene Flachen:

Flachen mit Pilz- bzw. Algenbefall naB reinigen. Nach Abtrocknung die Flachen mit Histolith®
Algenentferner einlassen und trocknen lassen. Fiir den Anstrichaufbau ist eine vorherige Beratung
durch einen AuBendienstmitarbeiter oder durch unsere technische Abteilung erforderlich. Zudem sind
die gesetzlichen und behérdlichen Vorschriften (z.B. die Biostoff- und die Gefahrstoffverordnung) zu
beachten.

Impragnierung:

Bei hoher Schlagregenbelastung sowie im Spritzwasserbereich wird die Haltbarkeit der Beschichtung
durch ein Impragnierung mit Histolith® Fassadenschutz erheblich verbessert. Die Impragnierung
frihestens nach 7 Tagen Wartezeit ausfihren.

Auftragsverfahren Bei denkmalgeschiitzten Objekten bevorzugt mit Blrstenwerkzeugen verarbeiten.

Spachtelauftrag:

Histolith® Kalkschlamme mit Histolith® Schlammquarz im Verhéltnis 1 : 1 zu einer spachtelfahigen
Masse mischen. Auftrag mit Spachtel oder Glattkelle. Stark saugende Untergriinde vornassen. Nach
dem Anziehen naB filzen oder nach der Trocknung schleifen. Auftragsdicke max. 5 mm. Die
gespachtelte Flache muB 3 Tage lang feuchtgehalten werden und kann nach 7 Tagen mit Kalkfarbe
Uberstrichen werden.

Beschichtungsaufbau Nach erfolgter Vorbehandlung des Untergrundes eine Grund- und eine SchluBbeschichtung, je nach
Saugfahigkeit des Untergrundes bis max. 10% mit Wasser verdlnnt. Alternativ eine
Grundbeschichtung mit Histolith® Kalkschlamme und eine SchluBbeschichtung mit Histolith® Fassa-
denkalk bzw. im Innenbereich mit Histolith® Innenkalk.

Stark und unterschiedlich saugende Untergriinde zuvor mit Histolith® Silikat-Fixativ grundieren,
verdiinnt 2 : 1 bis 1 : 1 mit Wasser je nach Saugfahigkeit des Untergrundes.

Verbrauch Ca. 350-500 g/m? fur einen Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauhen Flachen entsprechend
mehr. Exakte Werte sind durch Arbeitsproben am jeweiligen Objekt zu ermitteln.

Verarbeitungsbedingungen Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:
+8 °C flr Untergrund und Umluft.

Trocknung/Trockenzeit Bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte nach 4-6 Stunden oberflachentrocken, nach 24 Stunden
Uberstreichbar, nach 3 Tagen regenfest.
Bei niedriger Temperatur und héherer Luftfeuchte verlangern sich diese Zeiten.

Werkzeugreinigung Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Hinweis Je nach Untergrundbeschaffenheit und witterungsbedingten Einflissen kénnen Farbtonabweichungen
und Fleckenbildungen auftreten.
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, starkem Wind, extrem hoher
Luftfeuchtigkeit, Nebelnédsse, Regen verarbeiten. Gegebenenfalls Geriistnetze oder -planen
anbringen. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost.
Nicht geeignet fir waagerechte oder geneigte Flachen mit Wasserbelastung.

AbdeckmaBnahmen:
Die Umgebung der zu beschichtenden Flachen sorgféltig abdecken, betrifft insbesondere Glas,
Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine, Metall und Holz.
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Gefahrenhinweise/ Gefahr ernster Augenschaden. Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Sicherheitsratschlage Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Bei Berlihrung mit den Augen sofort griindlich mit
(Stand bei Drucklegung) Wasser abspiilen und Arzt konsultieren. Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser
und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Bei Verschlucken sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Entsorgung Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flissige Materialreste kdnnen als Abfélle von
Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehértete Farben oder als Hausmdll
entsorgt werden.

EU-Grenzwert fur den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthélt < 1 g/I VOC.
Nahere Angaben Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Technische Beratung Alle in der Praxis vorkommenden Untergriinde und deren Vorbereitung kénnen in dieser Druckschrift
nicht abgehandelt werden.
Sollen Untergriinde bearbeitet werden, die hier nicht aufgefihrt sind, ist es erforderlich, mit uns oder
mit unseren AuBendienstmitarbeitern Rucksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie objektbezogen
zu beraten.

KundenServiceCenter Tel.:06154/7117 10
Fax: 06154 /7117 11
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de
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