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Schimmelpilze in Innenrdumen

Mikroorganismen wie Pilze und Bak-
terien sind natirlicher Teil unserer
belebten Umwelt und werden vom
Menschen normalerweise ohne auffal-
lende Reaktionen toleriert. Ubersteigt
allerdings die Schimmelpilzkonzentra-
tion ein bestimmtes Maf, so kann es
zu schwerwiegenden gesundheitlichen

Problemen fir den Menschen kommen.

Wachstums-
voraussetzungen
fiir Schimmelpilze

Die Faktoren Feuchtigkeit, Né&hrstoff-
angebot, Temperatur und der pH-Wert
bestimmen mafgeblich das Wachstum

von Schimmelpilzen.

Schimmelpilze wachsen bereits bei
einer relativen Feuchtigkeit von 70 %
und damit auch auf Materialien bzw.
Flachen, die nicht sichtbar nass sind. Es
geniigt eine entsprechende Oberfls-

chenfeuchte.

Auch wenn der wichtigste Faktor die
Feuchtigkeit ist, miussen gleichzeitig die
Voraussetzungen an Temperatur und
Nahrstoffe iber eine bestimmte Zeit-
daver erfillt sein, um ein Wachstum von
Schimmelpilzen zu erméglichen.
Schimmelpilze kénnen nur in einem
bestimmten Temperaturbereich wach-
sen, der allerdings einen relativ weiten
Bereich von ca. O bis 55 °C umfasst.

In Bezug auf das Néhrstoffangebot gilt,
dass Schimmelpilze eine Vielzahl von
Materialien als Nahrungsgrundlage
nutzen kénnen. Hierzu zé&hlen vor allem
organische Stoffe wie z.B. Zellulose,
Holz, Tapeten, Kleister oder Disper-

sionen.

Letztlich beeinflusst auch der pH-Wert
das Befallsrisiko spirbar. Der optimale
Wachstumsbereich liegt bei 5 -7, die
meisten Pilze wachsen jedoch bereits im
Bereich zwischen 3 - 9. Im alkalischen
Bereich wachsen Pilze in der Regel nicht.




Grofe der sichtbar befallenen

Flache
Tiefe des Befalls

Raumnutzung

Risiko der Sporenfreisetzung

bei Sanierung

Gesundheitszustand der Nutzer
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wenig genutzter Raum
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Wohn- und
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Vermeidung
von Sporenflug

méglich erforderlich

durchschnittlich

mechanisches Abtragen
von gréfBeren Flachen

Kranke, Allergiker,
Menschen mit

Immunschwdche

Fachgerecht sanieren und vorbeugen

Voraussetzung fiir eine nachhaltige
Sanierung von Schimmelschdden
ist die Beseitigung der Befallsur-
sachen. Nur so kann einem erneuten
Befall vorgebeugt werden. Das blof3e
Bekdmpfen von Symptomen stellt in der

Regel nur eine tempordre Mafnahme

dar.

Eine Ursachenbekdmpfung bedingt

primar

* die Vermeidung von Feuchtigkeit
und feuchten Bauteilen,

* die Gewdhrleistung sachgerechten
Liftens und Heizens und

* die Behebung von Baumdngeln

und Feuchteschaden.

Darisber hinaus sind dann natirlich auch
die schimmelbefallenen Fléchen sach-
und fachgerecht instand zu setzen. Dabei
sollte man auf den Einsatz von Bioziden
im Innenraum besser verzichten, da von
diesen Produkten eine gesundheitsge-
fahrdende Wirkung ausgehen kann, die
oft hdher ist als die Belastung durch den

mikrobiellen Befall.

Generell gilt bei der Sanierung von
Schimmelpilzschéden:
Befallene Flidchen oder Bauteile sind zu

ersetzen und nicht zu behandeln.

Eine nachhaltige Schimmelsanierung
erfordert stets Ursachenbekédmpfung und
Schadensbehebung. Dabei missen
je nach SchadensausmaB und
Gefdhrdungspotenzial fir jeden
Einzelfall geeignete MaBnahmen
zur Instandsetzung festgelegt
werden.

Das Mycal-Schimmelsaniersystem aus
dem Hause KEIM besteht aus verschie-
denen Einzelprodukten, die in unter-
schiedlichen Kombinationen individuell
angepasste  Sanierungsméglichkeiten
bieten.

Fachgerechte
Sanierung erfordert
angepasste Systeme
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Schimmelsanierung mit System

hydroaktiv - mineralisch - biozidfrei

Mycal-Fix
Sporenbinder

Silikatisches Vorbehandlungsmittel
zur Bindung von Pilzsporen

Sporenflug ist der gréfte Risikofaktor bei
der Schadensbehebung. Denn Sporen-
flug stellt eine Gefdhrdung fir den Verar-
beiter und die Wohnraumnutzer dar und
ist hdufig Ursache von Folgeschaden
durch Sekundérkontamination. Daher
ist Sporenflug bei der Sanierung von
schimmelbefallenen Fléchen unbedingt
zu vermeiden.

* Mycal-Fix bindet die Sporen auf der
Baustoffoberflache.

* Mycal-Fix muss vor der Entfernung
schimmelbefallener Wandbaustoffe
aufgebracht werden.

* Der hohe pH-Wert wirkt zusétzlich
schimmelhemmend.

WICHTIG:

Schimmelgeschadigte Baustoffe nach
dem Entfernen sicher entsorgen.
Schimmelpilzbelastetes Baumaterial ist
ein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoff-
verordnung.

Mycal-Fix wird auch als Grundierung fiir
die Mycal-CS-Platte und die iPor-Platte
eingesetzt.

Mycal-Ex
Schimmelentferner

Waéssrige Grundierung zur Vorbe-
handlung von mikrobiell belasteten
bzw. restbelasteten Innenwand-
flachen

Eine sorgfdltige Reinigung von schimmel-
belasteten Fléchen ist Grundvorausset-
zung fir eine langfristige Sanierung.
Mycal-Ex basiert auf einem Oxidations-
mittel und stellt eine Skologisch unbe-
denkliche Alternative zu chlorhaltigen
oder biozidausgeristeten Produkten

dar.

* Wassrig

* Hohe oxidative Wirkung

* Okologisch vertraglich, weil
rickstandsfrei

* Reagiert zu Wasser

¢ Chlorfrei

* Hoch diffusionsféhig

Mycal-Top
Schimmelsanierfarbe

Hochspezidlisierte Silikat-Innenfar-
be, die unterschiedliche Wirkungs-
ansdtze gegen Schimmelbefall in
sich vereint

Marktiibliche Farben zur Schimmelsa-
nierung setzen immer nur an einem
Wirkprinzip an:

Schimmelschutzfarben mit speziellen
Wirkstoffzusétzen (z.B. Fungizide) sind
meist bauphysikalisch mangelhaft (keine
Feuchteregulierung), bauphysikalisch
sehr gute Produkte wie Silikatfarben gibt
es bisher nicht mit zusétzlichen Schutz-
mechanismen.

Mycal-Top setzt nun einen neuen

Standard:

* Die enorme Diffusionsoffenheit und
die feuchteregulierenden Eigenschaf-
ten sorgen fir trockene Wénde und
lassen somit eine der Hauptvoraus-
setzungen fir das Wachstum von
Schimmelpilzen - Feuchte - gar nicht
erst entstehen.

* Die hohe Alkalitdt von KEIM Mycal-
Top wirkt erneutem Befall entgegen.

e Der anorganische Aufbau bietet
Schimmelpilzen nachweislich keine
Nahrstoffbasis.

* Durch die Zugabe eines natirlich
antimikrobiell wirkenden Minerals
verfigt Mycal-Top iiber einen zusétz
lichen Befallsschutz.

* Photokatalytisch  aktive Pigmente
bauen zusétzlich Schadstoffe ab.

* Nassabriebsklasse 1

* Fir Allergiker geeignet (lt. Prifzeugnis)



Mycal-Por
Spezial-Kalkputz

Mineralischer Spezial-Kalkputz fir
innen

Die Minimierung von Feuchtigkeit ist
das wichtigste Ziel im Kampf gegen
Schimmelpilzbefall. Dabei sollte ins-
besondere bei gréBerfléchigem Befall
auch der Anstrichuntergrund méglichst
sorptionsféhig und feuchteregulierend
sein.

Mycal-Por ist

* Sorptionsféhig, kapillaraktiv und
feuchteregulierend.

* Nimmt Uberschissige Feuchtigkeit aus
der Raumluft auf und gibt diese
schnell wieder ab (minimiert das
Kondensationsrisiko).

* Die hohe Alkalitét schafft ein zusétzli-
ches Alkalidepot.

* Haftmérteleigenschaften

* Mértelgruppe CS |

* Kérnung O - 0,6 mm

¢ Auch zum Kleben und Armieren der
Mycal-CS-Platte  sowie der iPor-
Démmplatte (Innenddmmung)

Mycal-CS-Platte

Calciumsilikatplatte

Leichte Calcium-Silikatplatte zur
Erhéhung der Wandoberfléachen-
temperatur

Bei entsprechenden baulichen Ge-
gebenheiten kann eine Erhdhung der
Oberflachentemperatur von Innenwén-
den als Voraussetzung einer nachhal-
tigen Schimmelsanierung notwendig
werden.

* Mineralische, leichte
Calciumsilikatplatte

¢ Nicht brennbar Al1nach DIN 4102,

* Verhinderung von Kondenswasser
und damit von Schimmelbildung

* Kann auch zur Verbesserung der
Wérmedédmmung im Innenbereich
eingesetzt werden.

* Plattengréfe 62,5 x 100 cm

* Plattendicke 25 mm

Mycal-CS-Démmkeile

zur Reduzierung von Wérmebriicken
im Decken- und Wandanschlussbereich
und zum optischen Angleichen von
StoBBkanten.

Mycal-CS-Leibungsplatte
fir den Bereich von Fenster- und
Tirleibungen.

Mycal-CS-Platte

Verarbeitung

Mycal-CS-Platte bei Bedarf mit der Sége

zuschneiden.

Klebeseite der Platten mit ca. 1,0 |
Wasser pro Platte vorndssen.

Mycal-Por mit einer Mittelbettkelle im
Kammbettverfahren vollfléchig auf die
frisch grundierte Platte (nass in nass) auf-
bringen. Platten mit leichtem Druck am
Untergrund andriicken und einschwim-
men. Die Dédmmplatten im Versatz ver-
kleben. Anschlussfugen mit Fugendicht-
band bzw. Randdémmstreifen ausbil-
den.

Bei Bedarf stehen CS-Démmkeile und
CS-Leibungsplatten zur Verfigung.

Nach dem Kleben die Platten raumseitig
mit Mycal-Fix grundieren und trocknen
lassen.

Auf die grundierten Platten vollflachig
Mycal-Por aufbringen und Glasfaser-
Gittermatte einbetten. Trockenzeiten ein-
halten.

Mit Mycal-Por verputzen und mit Mycal-

Top zweimal streichen.
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KEIM Mycal-Top

Wirksamkeit mit Brief und Siegel

Das besondere Leistungsspekirum von
KEIM Mycal-Top wird selbstverstandlich
Uberneutrale Prifzeugnisse renommierter
Fachinstitute bestétigt. Dies gilt neben
den Eigenschaften wie Bauphysik, Nass-
abrieb, Lebensmittelunbedenklichkeit,
Nichtbrennbarkeit und Allergikereig-
nung natirlich insbesondere fir die

Wirkung gegen Schimmelpilze.

Dispersionsfarbe -
pilzbefallen

Lagerung von Anstrich in Néhrboden -
ohne aktive ,Beimpfung” mit Pilzsporen

Nach elf Tagen zeigt sich bei der
Dispersionsfarbe bereits ein deutliches
Pilzwachstum. Auch die Rénder der
Farbprobe sind deutlich sichtbar mit

Pilzen Uberwachsen.

Im Rahmen eines umfangreichen Prijf-
verfahrens nach internationalen Stan-
dards (DIN EN I1SO 846) wurde von
der MPA Bremen nachgewiesen, dass
Mycal-Top ,eine starke fungistatische
Wirkung zeigt” (also stark schimmel-
widrig ist) - und zwar ohne den Einsatz
giftiger Biozide! Nachfolgende Bilder
zeigen das Verhalten von KEIM Mycal-
Top im direkten Vergleich zu einer klas-

sischen Innendispersionsfarbe.

KEIM Mycal-Top

Lagerung von Anstrich in Néhrboden -
ohne aktive ,Beimpfung” mit Pilzsporen

Die Schale mit KEIM Mycal-Top zeigt
nach der gleichen Zeit (elf Tage) keiner-
lei Pilzbefall - sowohl der Néhrboden
als auch die Farbprobe sind pilzfrei.



Das Pilzwachstum im
Nahrboden greift
ungehindert auf den
Prifkérper ber.

50 % der Oberflache sind
befallen. Die dunklen
Pilzhyphen sind deutlich
zu erkennen.

In einem weiteren Versuchsaufbau
wurden Proben der Dispersionsfarbe
und Mycal-Top mit den am héufigsten

vorkommenden Schimmelpilzarten wie

Aspergillus  niger und  Penicillium

Dispersionsfarbe -
pilzbefallen

funiculosum beimpft und bei einer
Luftfeuchtigkeit von iber 95 % fir drei
Wochen gelagert. Die Ergebnisse spre-

chen fiir sich:

KEIM Mycal-Top
pilzfrei

In der unmittelbaren
Umgebung des
Prifkérpers zeigt sich
massives Schimmelpilz-
wachstum, wahrend der
Prifksrper selbst véllig
befallsfrei bleibt.

Auf der Oberfldche ist
auch unter dem
Mikroskop kein

Pilzwachstum sichtbar.



Systemlésungen in Abhdngigkeit
vom Gefdahrdungspotenzial

Stufe 1: Geringes Risiko

KEIM Mycal- Minimiert durch: Minimiert durch: Alkalitét wirkt
Fix Sporenbinder mineralischen Anstrich, diffusionsoffenen, schimmelhemmend
Ex Schimmelentferner antimikrobiell wirken- feuchteregulierenden
Top Farbe des Mineral, Anstrich
Photokatalyse

Stufe 2: Mittleres Risiko

KEIM Myecal- Minimiert durch: Minimiert durch: Alkalitat wirkt

Fix Sporenbinder mineralischen Anstrich, sorptionsféhigen, schimmelhemmend
Ex Schimmelentferner antimikrobiell wirken- mineralischen Putz und

Por Spezial-Kalkputz des Mineral, Anstrich, Feuchtepuffer

Top Farbe Photokatalyse und Alkalidepot

Stufe 3: Hohes Risiko

KEIM Mycal- Minimiert durch: Minimiert durch: Alkalitét wirkt Steigerung der

Fix Sporenbinder mineralischen Anstrich,  sorptionsféhigen, schimmelhemmend Wandoberfléchen-
Ex Schimmelentferner antimikrobiell wirken- mineralischen Putz, temperatur reduziert
Por Spezial-Kalkputz des Mineral, Feuchtepuffer und Befallsrisiko
CS-Platte Klimaplatte Photokatalyse Alkalidepot

Top Farbe
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